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1 Vorbemerkung

Im folgenden werden allgemeine Hinweise fur die
Verarbeitung von ORAFOL®-Plotterfolien aufgefiihrt.

Soll eine Verklebung auf einem Fahrzeug erfolgen,
beachten Sie bitte auch die Ausflhrungen in den
Verarbeitungshinweisen zur Folienverklebung auf
Fahrzeugen.

ORAFOL® empfiehlt, fiir eine grafische Applikation nur
Material der gleichen Charge zu verwenden. In die-
sem Zusammenhang garantiert ORAFOL®, daB in-
nerhalb einer Folienrolle kein Splice existiert und
demzufolge auch kein Chargenwechsel erfolgt. Soll
trotzdem Material unterschiedlicher Chargen einge-
setzt werden, sollte durch den Verarbeiter geprift
werden, ob sich mdglicherweise vorhandene char-
genbedingte Unterschiede auf die Verarbeitung der
Folien und das Ergebnis auswirken.

2 Lager- und Verarbeitungsbedingun-

gen
Die ORACAL®-, ORAMASK®-, ORALITE®- und ORA-
TAPE®-Selbstklebeprodukte sind als Rollenware
grundsatzlich hangend oder hochkant auf den mitge-
lieferten Rollenstlitzen stehend in kihlen, trockenen
und sonnengeschitzen Raumen zu lagern. Vor der
Verarbeitung sollten die Selbstklebefolien den Luft-
feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen der Verar-
beitungsrdume angepasst werden. Ideal ist ein Raum-
klima von 40% bis 50% relativer Luftfeuchte bei +18°C
bis +22°C. Werden die vorgenannten Bedingungen
extrem abgeandert, kann es zu Dimensionsverande-
rungen des Schutzpapiers kommen. Eine ungeni-
gende Planlage des Selbstklebematerials sowie MaB-
veranderungen der Zuschnitte sind die Folge. Die in
den jeweiligen technischen Informationen enthaltenen
Angaben zur Lagerfahigkeit sind zu beachten.

3 Untergrundbehandlung

Die hochwertigen Spezialkleber der ORACAL®-
Selbstklebematerialien bilden einen sehr guten Ver-
bund zu nahezu allen sauberen glatten, fett-, wachs-
und silikonfreien, wetterbestandigen Untergriinden.
Vor der Verklebung der ORAFOL®-
Selbstklebeprodukte miissen die Untergriinde griind-
lich mit Isopropanol gereinigt und mit einem Tuch
trocken gerieben werden. Lésungsmittelreste infolge
unsachgemaBer Reinigung oder zu frischer Lackie-
rung flhren zur Bildung von Gasblasen zwischen
Folie und Untergrund. Deshalb sollten luftgetrocknete
und eingebrannte Lacke nicht vor drei Wochen be-
klebt werden. Andere Reinigungsmitttel als Isopropa-
nol sind nicht zu empfehlen, da sie unter bestimmten
Umstanden den Lack angreifen oder die Klebkraft der
Folien reduzieren kdnnen. Fir Untergrinde, die zum
Ausgasen neigen, wie z.B. Polycarbonat-Produkte,

-1/2-

wird folgendes empfohlen: Den Untergrund nach der
Reinigung mit einem Stiick Folie bekleben und ca. 24
h bei + 60°C lagern. Der Kunststoff gast noch aus,
wenn sich nach diesem Zeitraum Blasen auf der Ver-
klebung gebildet haben. In diesem Fall ist es erforder-
lich, den Kunststoff einer Warmebehandlung zu unter-
ziehen oder ihn langere Zeit unter Raumbedingungen
zu lagern. Werden ORAMASK® Plotterfolien ange-
wendet, ist eine grindliche S&uberung der zu be-
schriftenden Flachen vorzunehmen. Fir lackierte
Oberflachen und Fahrzeugplanen ist vorzugsweise
Isopropanol zu verwenden. Die Einwirkzeit des L&-
sungsmittels ist insbesondere auf Planen so kurz wie
moglich zu halten, um ein Eindringen in die Planenbe-
schichtung zu verhindern. Nach dem Saubern ist fir
eine ausreichend lange Abluftzeit zu sorgen. Sind
mehrfarbige Beschriftungen zu realisieren, ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass die ORAMASK® Plotter-
folien nur auf gut durchgetrockneten Farben verklebt
werden. Restldsungsmittelanteile kdnnen beim Abzie-
hen der Schablonenfolie zu Klebstoffrickstanden
fihren.

4 Verklebungstemperaturen

Die Verklebung sollte bei der im jeweiligen Datenblatt
angegebenen Temperatur erfolgen. In den ersten 24
Stunden nach der Verklebung ist darauf zu achten,
dass die Temperatur nicht wesentlich unterschritten
wird. Sollte dies jedoch der Fall sein, ist eine Nachbe-
handlung mit einem HeiBluftfén empfehlenswert.

5 Silikonpapier-Entfernung

Plotterfolien-Zuschnitt mit der Folienseite nach unten
auf einen flachen Untergrund legen und das Silikon-
papier, soweit wie fir die Verklebung im ersten Mo-
ment nétig, abziehen. Grundsatzlich Silikonpapier von
der Folie abziehen, nie umgekehrt !

6 Verklebun

ORAFOL® empfiehlt, fiir die gleiche Farbe nur Mate-
rial der gleichen Chargennummer einzusetzen. Es
wird zwischen Trocken- und Nassverklebung unter-
schieden. Bei der Trockenverklebung wird der Folien-
zuschnitt am Untergrund ausgerichtet, an einer Ecke
angedrickt und mit einem Plastikrakel mit Uberlap-
penden Bewegungen angedriickt. Ob das Silikonpa-
pier vor der Verklebung schon vollstdndig oder erst
wahrend der Verklebung Stilck fiir Stiick entfernt wird,
hangt von der GréBe des zu verklebenden Zuschnit-
tes ab. Werden ORATAPE® Montagepapier bzw.
Montagefolie verwendet, sind diese Montagehilfen im
180° Winkel langsam abzuziehen. Bei der Nassver-
klebung, die nur in der warmen Jahreszeit ab + 18°C
angewendet werden sollte, wird die offene Haftkleb-
stoffseite mit entspanntem Wasser (Wasser + Spil-
mittel) bespriht und auf den zu beklebenden Unter-
grund aufgelegt. In dieser Phase besteht der groBe
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Vorteil, dass der Folienzuschnitt ausgezeichnet positi-
oniert werden kann. Die Folie wird mit Gberlappenden
Streichbewegungen angedriickt, wobei darauf zu
achten ist, dass das Wasser restlos zwischen Unter-

grund und Haftklebstoff herausgestrichen wird. Fir die
Nassverklebung wird ORATAPE® Montagepapier MT
72 empfohlen. Nach einer kurzen Abtrocknungszeit
wird das Montagepapier vorsichtig im 180°Winkel
abgezogen. Dieser Vorgang kann durch ein riickseiti-
ges Anfeuchten des Montagepapiers noch erleichtert
werden. Ein nochmaliges Andriicken nach einigen
Stunden st fir die Qualitdt der Verklebung von Vor-
teil. Damit es nach der Verklebung der Folien nicht zu
unterschiedlichen Farbeindricken kommt, sollten
ORACAL® Farbfolien immer in einer Laufrichtung
verarbeitet und verklebt werden. Bei Blechlberlap-
pungen und StoBfugen des Verklebungsuntergrundes
ist die Folie jeweils mit einem scharfen Folienmesser
zu durchtrennen, damit sich die Folie bei Bewegungen
des Untergrundes nicht I6sen kann. Im Fahrzeugbau
gibt es verschiedene Untergrundprofile. Diese Unter-
griinde muissen stets dem Profil folgend verklebt wer-
den, nie Folie nur auflegen und unter Spannung in die
Vertiefung driicken. Bei Uberlappenden Folienverkle-
bungen ist darauf zu achten, dass die Folienkanten
minimal 4 mm und maximal 12 mm Uberlappen. Bei
der Verklebung von Folie auf Folie unbedingt beach-
ten, dass nur Folien gleichen Herstellers und gleichen
Typs (monomer auf monomer und polymer auf poly-
mer weichgemachte Folien) Ubereinander geklebt
werden dirfen. Achtung: Wenn Isolierglasscheiben
ganz oder teilweise beklebt oder hinterlegt werden,
kann es bei Temperaturschwankungen zu Glasscha-
den durch thermische Spannungen kommen.

Verklebung auf Fahrzeugen

Fir die Verklebung auf Fahrzeugen gelten zusatzlich
die Verarbeitungshinweise fir die Folienverklebung
auf Fahrzeugen. Bei der Verklebung auf Fahrzeug-
scheiben sind die Ausfihrungen in den Verarbei-
tungshinweisen ,Folienverklebung auf Fahrzeugen®
sowie der jeweiligen Allgemeinen Bauartgenehmigung
(ABG) der eingesetzten Folie(n) zu beachten. Dariber
hinaus ist eine Kopie der ABG im Fahrzeug mitzufiih-
ren.
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7 Entfernbarkeit

Voraussetzung fir eine Ablésbarkeit der Folien ist
eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von
mindestens +20°C. Die Folien sollten an einer Ecke
vorsichtig mit Hilfe eines Messers gelést und im 180°-
Winkel langsam abgezogen werden. Eine gleichzeiti-
ge Erwdrmung mit einem HeiBluftfén erleichtert den
Abziehvorgang wesentlich. Bei sehr alten Folien kdn-
nen vereinzelt Klebstoffreste auf dem Untergrund
verbleiben. Diese kénnen leicht mit einem Lackver-
danner entfernt werden.

Grundlage fur diese Verarbeitungshinweise sind unse-
re Kenntnisse und Erfahrungen. Es werden nicht alle
fir eine Verklebung zu beachtenden Aspekte erlau-
tert. Das fachspezifische Wissen und Kdénnen eines
Werbetechnikers bzw. Verklebers wird vorausgesetzt.
Wegen der Vielzahl mdglicher Einflisse bei der Ver-
arbeitung, Verklebung und Verwendung empfehlen
wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in
eigenen Versuchen zu prifen. Die Ubernahme einer
Garantie fir das Vorhandensein bestimmter Eigen-
schaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden.
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